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CERTIFICATE OF ANALYSIS 
เอกสารข้อมูลวเิคราะห์ 

 
Date : Apr. 15, 2004 

 
QUALITY 

SIO2 56.50% 

MGO 30.90% 

Moisture 0.2% 

Whiteness 92.20 

Fineness 98.50% Through 325 MESH. 

 
 
 


